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Efetividade de dentifricios com diferentes principios ativos e diluentes nos ciclos de erosao
dental.
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Resumo

Esse investigou o efeito do tipo de diluente utilizado na preparagéo de slurries nos ciclos de eroséo “in vitro”, sobre a
efetividade de diferentes dentifricios. Corpos de prova de esmalte bovino (4x4x2mm) foram aleatorizados em 15 grupos
(n=12). Foi realizado um ciclo de 5 dias que intercalou peiodos de desmineralizacdo e remineralizagdo. No inicio de
cada dia de ciclo foi realizado a formacao de pelicula adquirida com saliva humana por 1 hora. Para a remineralizagéo,
no inicio e fim de cada dia de ciclo erosivo, os espécimes foram escovados por 15 s (carga 200 g) e foram mantidos no
slurry do dentifricio até se totalizar 2 minutos em contato com o slurry. Os dentifricios foram escolhidos com base no
principio ativo: placebo (sem flior), MFP (1450 ppm F), NaF (1450 ppm F), SnF, (SnF, 1100 ppm F e NaF 350 ppm F)
e F/Sn/Quitosana (700 ppm AmF,700 ppm NaF, 0,5% de Quitosana e 3500 ppm SnCl,). Cada slurry de dentifricio foi
feito com um tipo de diluente de acordo com o grupo: 4gua destilada, saliva artificial ou saliva humana. A eroséo foi
realizada 4 vezes ao dia em solu¢éo de &cido citrico 1%, pH 3,5, por 1 minuto sob agitacdo (100 rpm). Foram realizadas
andlises de microdureza de superficie inicial e apds o ciclo de erosédo. Os dados foram submetidos ANOVA e Tukey
(a=0,05). Os grupos tratados com SnF, e F/Sn/Quitosana apresentaram os maiores valores de microdureza e foi
observado um ligeiro aumento no valor de microdureza quando o slurry foi feito com saliva humana.
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proteinas da saliva, flior e outros ions da superficie do
esmalte. Essas multicamadas sdo mais resistentes ao
desafio erosivo. Como a quitosana, o estanho também
pode interagir com proteinas salivares®, que por sua vez,
interagem com o esmalte. E perfeitamente possivel que o
Sn ligado ao esmalte e as proteinas salivares também
possa ser protegido pela multicamada da quitosana,
aumentando assim o efeito protetor*.

Introducéo

Para o controle e tratamento do desgaste erosivo,
tem sido utilizado dentifricios que juntamente com o
fluoreto sdo capazes de implementar camadas organicas
protetoras sobre os tecidos dentais! ou modificar a sua
estrutura cristalina, tornando-a menos soltvel?.

Quando realizamos pesquisas com dentifricios
para o controle e progressdo das lesdes erosivas, 0S
protocolos na literatura utilizam uma diluicdo (slurry)
preparada com uma mistura de 1 parte de dentifricio com
3 partes de agua destila ou saliva artificial. Conhecida a
importancia da saliva frente aos componentes presentes
nos dentifricios, é de fundamental importancia elucidarmos
se ha diferenca entre os “slurries” preparados nos
experimentos “in vitro” podendo assim simular uma
condicao mais préxima da realidade.

Assim, o presente estudo elucidou qual a
influéncia do tipo de slurry sobre a efetividade de
diferentes compostos ativos e ainda elucidou qual o melhor
dentifricio a ser utilizado frente ao desafio erosivo.

Conclusodes

Os dentifricios a base de fluoreto de estanho e a
base de fldor, estanho e quitosana apresentaram os
melhores desempenhos frente ao processo de erosao
dental na analise de mcrodureza de superficie.
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Resultados e Discusséo

Em relagdo ao tipo de dentifricio utilizado os
grupos tratados com dentifricio placebo, MFP e NaF
tiveram os piores desempenhos apresentando o0s
menores valores de microdureza de superficie.

Os grupos tratados com SnF, e F/Sn/Quitosana
apresentaram os maiores valores de microdureza apés o
término do ciclo de eroséo e tratamento. Em relagédo aos
tipos de diluentes utilizados para a confeccdo dos
slurries, para os dentifricios a base de SnF, e
F/Sn/Quitosana foi observado um ligeiro aumento no
valor de microdureza quando o slurry foi feito com saliva
humana. A quitosana é capaz de formar multicamadas
sobre a superficie do esmalte através da sua ligacdo com
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