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O trabalho verificou o efeito de repetidas desinfecções por microondas na resistência ao 
cisalhamento da união de diferentes dentes comerciais à resina acrílica Clássico. Matrizes 
retangulares de cera utilidade foram incluídas em mufla metálica com gesso tipo III. Os moldes 
deixados no gesso pelas matrizes de cera foram preenchidos com silicone. Em cada molde foi 
incluído um dente molar das marcas Biotone, Trilux e Heratone com um cilindro de cera fixado na 
base. O conjunto foi recoberto com silicone e a mufla preenchida com gesso tipo III. Cinco corpos-
de-prova foram confeccionados em resina Clássico: 1 e 5 – sem tratamento (controle); 2 e 6 – 
desgaste com broca; 3 e 7 - retenção; e 4 e 8 – aplicação de monômero. Os corpos-de-prova foram 
polimerizados em água a 74ºC por 9 horas e desincluídos após esfriamento em água. Os corpos-
de-prova dos grupos 5, 6, 7 e 8 foram submetidos à desinfecção imersos em 150 mL de água 
destilada, em forno de microondas, regulado a 650W por 3 minutos. O teste de resistência ao 
cisalhamento da união dente-resina será efetuado numa máquina Instron com velocidade de 
1,0mm/minuto. Os resultados serão submetidos à análise estatística e ao teste compatível para 
comparação das médias, em nível de α=5% de significância. A fratura será analisada 
macroscopicamente e classificada em adesiva, mista ou coesiva (em resina ou dente). 
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