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O gesso de construção é obtido pela calcinação da gipsita (CaSO4.2H2O) e tem como seu 
principal constituinte o hemidrato (CaSO4.1/2H2O) que, em contato com a água, se hidrata 
formando novamente o dihidrato (CaSO4.2H2O). Essa reação é responsável pelo 
endurecimento e pela resistência mecânica da pasta de gesso. De acordo com a Resolução nº 
307 do CONAMA (2002) o gesso é um material que ainda não possui tecnologia para 
reciclagem desenvolvida. As propriedades físicas, químicas e mecânicas dos produtos de 
gesso dependem da homogeneidade da gipsita calcinada e de sua qualidade estrutural. Desta 
maneira, para se conhecer as potencialidades de reciclagem do gesso, é de interesse científico 
e tecnológico o entendimento mais detalhado do mecanismo de calcinação do dihidrato, 
transformando-o novamente em hemidrato e as propriedades do produto resultante. Assim, o 
objetivo dessa pesquisa foi avaliar o processo de reciclagem dos resíduos de gesso que já 
foram empregados em obras de construção civil. Neste sentido, o processo de recuperação do 
resíduo é descrito desde a sua obtenção até a calcinação, considerando-se a melhor forma de 
reciclagem do material. Dos resultados da pesquisa observou-se que a reciclagem do gesso é 
plenamente viável e esse processo é simples, podendo ser adotado por empresas, pois o seu 
custo é relativamente baixo. 
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