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Através da utilização da tecnologia de conformação semi-sólida, mais especificamente a forma 
conhecida como tixoconformação, avaliar a quais rotas podem levar a formação de martensita 
em uma liga de ferro fundido cinzento. Por meio de ensaios de compressão pretende se 
mapear os principais fatores de influência necessários para ocorrência de tal evento. O intuito 
da realização de tal trabalho é a eliminação ou redução das etapas de tratamento térmico em 
estudos futuros. 
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